
The equations of the studied data are listed below; 

Gelling capacity= -0,82+0,033 Poloxamer 407+0,208 Poloxamer188 + 0,00618 Poloxamer407 

* Poloxamer 407-0,00586 Poloxamer 188* Poloxamer188-0,00742 Poloxamer 

407*Poloxamer188 

Tsol/gel= 47,77+ 1,004 Poloxamer 407- 0,379 Poloxamer 188 – 0,0938 Poloxamer 407* 

Poloxamer 407 + 0,0426 Poloxamer 188* Poloxamer 188+ 0,0063 Poloxamer 407* Poloxamer 

188 

Drug Content= 113,84-0,570Poloxamer 407-0,876 Poloxamer188 – 0,0153 Poloxamer 

407*Poloxamer 407-0,0094 Poloxamer 188* Poloxamer 188+ 0,0426 Poloxamer 

407*Poloxamer 188 

Log consistency index= 0,12-0,395 Poloxamer 407-0,240 Poloxamer 188+ 0,01845 

Poloxamer 407* Poloxamer 407 + 0,00633 Poloxamer 188* Poloxamer 188+ 0,00780 

Poloxamer 407* Poloxamer 188 


